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HYDROLEX 2E

Dwusktadnikowa, grubowarstwowa powtoka asfaltowa
modyfikowana polimerami PMBC (KMB)

HYDROLEX 2E to bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa, grubo-
warstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB)
przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych elementéow
stykajgcych sie z gruntem, hydroizolacji posadzek na gruncie w
piwnicach i garazach oraz przyklejania ptyt polistyrenowych EPS i XPS.

CECHY PRODUKTU

® bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla Srodowiska, bezpieczny w
kontakcie ze styropianem,

e tworzy bezspoinowg (bezszwowg) powtoke,

e moze by¢ stosowany na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

o tworzy powtoke odporng na ci$nienie wody,

e do nanoszenia grubowarstwowo, nawet do 5 mm w 1 warstwie

e nie wymaga tynku wyréwnawczego,

e elastyczny, mostkujacy rysy,

e szybkoschngcy, umozliwia szybkie wykonanie hydroizolacji,

o w krotkim czasie uzyskuje odpornos¢ na deszcz,

e tatwy w stosowaniu, moze by¢ aplikowany paca i urzgdzeniem
natryskowym,

e stworzony w oparciu o innowacyjng technologie emulsji asfaltowej
drobnoczgsteczkowej,

o posiada doskonatg przyczepnosé do odpowiednio przygotowanych
podtozy mineralnych,

e umozliwia doszczelnienie miejsc newralgicznych (wtopienie tasm,
mankietdw, wykonanie faset),

e odporny na substancje wystepujgce naturalnie w gruncie.

DANE TECHNICZNE

ciemno brunatna (po zwigzaniu
Barwa
czarna)

Skt. ptynny 100 : 36 skt. sypki

Proporcje mieszania (A : B)

Zuzycie

Hydroizolacja:

- przeciwwilgociowa

(wilgo¢ gruntowa)

- przeciwwodna przy wodzie
nie wywierajacej cisnienia

- przeciwwodna przy wodzie
wywierajgcej cisnienie
Klejenie ptyt EPS, XPS:
Szpachlowanie wypetniajace:

ok. 1,4 kg/m?/mm

- ok. 2,8 kg/m? pozostatoéé suchej

masy minimum 2,0 mm

- ok. 4,2 kg/m? pozostato$¢ suchej

masy minimum 3,0 mm

- ok. 6,0 kg/m? pozostato$é suchej

masy minimum 4-5 mm
0,8 -1,3 kg/m?
1,0 - 2,0 kg/m?

Wodoszczelnosé

7,5 m stupa wody (zwigzana
powtoka o grubosci >4 mm)

Zdolno$¢ do mostkowania rys

> 2 mm (zwigzana powtoka o
grubosci 2 3 mm)

Czas pracy

do 1,5 godziny od momentu
wymieszania sktadnikow

Czas miedzy nanoszeniem
poszczegdlnych warstw

ok. 4-5 godzin

Odpornosé na deszcz

po 3 godzinach

Zasypywanie wykopu:

po 2-3 dobach,

Petne wtasciwosci klejgce:

po 3-7 dobach

Temperatura podtoza i
otoczenia podczas naktadania

od +5°C do +30°C

Metoda naktadania

paca stalowa, paca zebata,
kielnia, urzadzenie natryskowe

Gestos¢
- sktadnik ptynny (A) 1,06 g/cm3
- sktadnik sypki (B) 1,80 g/cm3

Uwaga: deklarowane wtasciwosci uzytkowe wynikajace normy sg

zawarte w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych www.izohan.eu
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HYDROLEX 2E przeznaczony jest do:
o przeciwwodnych izolacji pionowych: $cian fundamentowych, $cian
piwnicznych,

o hydroizolacji poziomych pod ptyta fundamentowsa,

o hydroizolacji posadzek na gruncie garazy i piwnic,

o przyklejania ptyt polistyrenowych EPS i XPS,

e zabezpieczania czesci przyziemnych budynku,

® paroizolacji taraséw i stropodachéw

o hydroizolacji miedzywarstwowej na balkonach (pod jastrychem)

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed natozeniem HYDROLEX 2E nalezy odpowiednio przygotowad
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie
odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze musi
by¢ czyste, niezmrozone, nosne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych
rys, zadzioréw, mleczka cementowego oraz innych substancji
zmniejszajacych przywieranie. HYDROLEX 2E mozna aplikowaé na
istniejgce powtoki z dyspersyjnych mas bitumicznych. Krawedzie
zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ wewnetrzne
odpowiednio zaokragli¢ wykonujac fasety (wyokraglenia) z IZOHAN
renobud R-103, ich promier wynosi wtedy 4-5 cm. Zapraw typu PCC
nie aplikujemy na materiaty bitumiczne w tym papy zgrzewalne. Na
podtozach bitumicznych fasete wykonujemy z HYDROLEX 2E (promien
2.cm).

HYDROLEX 2E mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym
podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas wigzania.

Przy murze petnospoinowym nie jest potrzebna warstwa tynku
wyréwnawczego, poza sytuacjg, gdy mamy do czynienia z woda pod
cisnieniem lub zalegajagca wody opadowg (izolacja przeciwwodna).
Wtedy nalezy wykona¢ cementowy tynk wyrdwnawczy.

Nie zaleca sie stosowania HYDROLEX 2E na elementach budowli
narazonych na negatywne ci$nienie wody gdyz moze to doprowadzi¢
do oderwania warstwy izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy.
W miejscach gdzie spodziewane jest wystepowanie takiego cisnienia
wody nalezy wykona¢ uszczelnienie za pomocg IZOHAN EKO 1K.
Przygotowane podtoze przed aplikacjg masy nalezy zagruntowad
produktem DYSPERBIT Dn rozciediczonym woda w stosunku 1:1
(podtoza nasigkliwe) lub Dysperbit Grunt rozcieniczconym wodg w
stosunku 1:9 (podtoza trudnonasigkliwe).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

HYDROLEX 2E dostarczany jest w opakowaniu 30 kg, zawierajagcym
dwa sktadniki w odpowiedniej proporcji. Sktadnik proszkowy nalezy
wsypa¢ do skfadnika ptynnego i zamiesza¢ ok. 3 minuty, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Rozrobiona mase mozina
obrabia¢ do 90 min.

SPOSOB STOSOWANIA

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada sie wtasciwg
warstwe HYDROLEX 2E za pomocg pacy lub odpowiedniego
urzadzenia natryskowego. Powtoke nanosi sie zawsze od strony $ciany

narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia
hydrostatycznego dziatajacego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych
byty doktadnie pokryte masa. Jesli fasety, przed aplikacjg preparatu
gruntujacego, nie zostaty wykonane z systemowych zapraw PCC to
alternatywnie fasete wykonujemy z masy HYDROLEX 2E (na podtozach
bitumicznych), jej promieri nie powinien przekracza¢ 2 cm. Do
tworzenia wyoblert najlepiej nadaje sie kielnia w ksztatcie ,kociego
jezyczka”.

W przypadku wystepowania w podtozu pustek powietrznych (rakow,
kawern, poréw) potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace
(drapane). Do wypetnienia ubytkdw mozna zastosowaé mase
grubowarstwowg HYDROLEX 2E. Mase zaciera sie w tych punktach
gtadka strong pacy. Zagtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm (w
przypadku wiekszy zagtebien, przed potozeniem gruntu bitumicznego,
nalezy  zastosowa¢ odpowiednig  zaprawe  wyréwnawcza).
Szpachlowania wypetniajgcego nie traktuje sie jako warstwy
hydroizolacji powtokowej. Dzieki takiej aplikacji eliminuje sie
przypadkowe nieciggtosci powtoki oraz ogranicza powstawanie
pecherzy na powierzchni izolacji.

W przypadku porowatego podtoza, wysokich temperatur (zblizonych
do temperatury maksymalnej stosowania produktu) i wysokiej
wilgotnosci zaleca sie réwniez, pierwszg warstwe naktadac zebatg
strona pacy, a nastepnie po jej wyschnieciu, wypetni¢ rowki gtadka
strong pacy.

Wszelkie przejscia robocze, dylatacje czy tez inne strefy narazone na
niekontrolowane pekniecia nalezy zbroi¢ tkaning techniczng
(siatkowg). Nalezy ja wtapia¢ w pierwszg warstwe powtoki. Nalezy
pamieta¢ o stosowaniu mankietéw do uszczelnienia wszelkiego typu
przejs¢ instalacyjnych. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych za pomoca
niniejszego produktu jest jedynie izolacja powtokowa wspierajaca
uszczelnienia systemowe (tuleje z kotnierzami, taricuch uszczelniajgce,
sznury bentonitowe), ktérych zastosowanie jest konieczne.

W przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodno-gruntowych,
w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, zaleca sie wtapiac tkanine
techniczng (siatkowa) na catej powierzchni izolacji.

Kazda operacja powinna odbywaé sie po wyschnieciu poprzedniej
warstwy. W zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych oraz
gtebokosci posadowienia obiektu nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢
warstwy izolacyjnej. Czas catkowitego zwigzania powtoki wynosi okoto
2-3 dni.

Swiezo natoiona powtoka musi by¢ chroniona przed intensywnym
nastonecznieniem (np. poprzez zacienienie), zalaniem, deszczem i
ujemnymi temperaturami. Po zwigzaniu, powtoke hydroizolacyjna
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi zwigzanymi
z zasypywaniem wykopu. Zaleca sie zatem zastosowanie dodatkowych
zabezpiecze, jedli nie w postaci wodoodpornych ptyt
termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub widékniny. Folie kubetkowe nie
powinny by¢ stosowane do ochrony mas PMBC (KMB) z uwagi na to, iz
kubetki pod wptywem nacisku gruntu moga naciska¢ miejscowo na
mase PMBC (KMB) i ja uszkodzi¢. Wyjatkiem s3 folie profilowane ze
zintegrowang wtdkning filtrujacg. Dobor zabezpieczenia zaleiny jest
od rodzaju konstrukcji (w przypadku watpliwosci, skontaktuj sie z
Dziatem Technicznym).

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w
przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.
Podczas naktadania masy uszczelniane powierzchnie chroni¢ przed
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zaciekami wody np. przed wodg cieknaca z pielegnowanej powierzchni
stropéw.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod plyta
fundamentowg hydroizolacje nalezy wykonywa¢ na betonie
podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na zwigzanej warstwie
hydroizolacji nalezy utozy¢ warstwe separacyjng z ptyt ocieplajacych
lub np. z folii PE, a nastepnie wykona¢ 4 cm betonowg warstwe
ochronna.

Do aplikacji natryskowej uzywac¢ pomp np. typu WAGNER HC 970,
Inotec InoBeam M8.

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddw atmosferycznych i silnego
nastonecznienia.

Niska temperatura oraz wysoka wilgotno$¢ powietrza i podtoza
znacznie wydtuza czas wigzania powtoki. W warunkach $rednich
temperatur dobowych ponizej 10°C powierzchnie izolowane ostaniaé
tunelem z folii lub innych materiatéw i wymuszaé obieg cieptego
powietrza do czasu catkowitego zwigzania powtoki.

przyklejanie ptyt termoizolacyjnych na scianach fundamentowych
Mase HYDROLEX 2E natozy¢ punktowo na ptyty polistyrenowe (10-12
plackéw wielkosci dtoni na ptyte 0,5 m2). Nastepnie, po odczekaniu ok.
15 min (w zaleznosci od warunkéw temperaturowych odpowiednio
dtuzej lub krécej) ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska
do réwnego podtoza. Klejenie rozpoczyna sie od dna wykopu. Piyty
termoizolacyjne zaleca sie oprze¢ na odsadzce tawy fundamentowej, a
jedli jest to niemozliwe podeprze¢ je podczas wigzania. Piyty
ocieplajgce hydrofobizowane przed klejeniem nalezy przeszlifowac.
Oznaka, Ze czas oczekiwania byt zbyt dtugi jest zmiana barwy masy z
brunatnej na czarng. Petne witasciwosci klejace ztgcze osigga po 3-7
dobach (wtedy dopiero mozliwe jest zasypywanie wykopu).

Klejac ptyty termoizolacyjne w strefie cokotowej zaleca sie dodatkowe
ich mocowanie mechaniczne z uwagi na mozliwos¢ niestandardowego
obcigzenia $ciany — cokotu np. ptytka elewacyjna.

Nie zamykac szczelnie przestrzeni pomiedzy styropianem i $ciang
fundamentowa. Jedynie podczas deszczu, kiedy masa bitumiczna jest
jeszcze niezwigzana, nalezy ostoni¢ szczeline miedzy styropianem i
$ciang przed przedostaniem sie do niej wody opadowej.

NARZEDZIA | CZYSZCZENIE NARZEDZI

Mieszadto wolnoobrotowe, paca stalowa, paca zebata, kielnia,
urzadzenie natryskowe.

Narzedzia w czasie i po zakornczeniu prac my¢ wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia. W przypadku zaschniecia masy czysci¢ z uzyciem
rozpuszczalnikdw organicznych. Urzadzenie natryskowe czysci¢
natychmiast po zakonczeniu prac zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe
modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i
wymagania.

¢ Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Dokumenty: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych, Atest Higieniczny, Karta charakterystyki
produktu dostepne na www.izohan.eu

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 30 kg
SKEADOWANIE | TRANSPORT

HYDROLEX 2E przechowywac w suchych i chtodnych pomieszczeniach
(w temp. +5°C) w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach.
Podczas przechowywania i transportu nie dopuszcza¢ do przemrozenia
produktu oraz dtugotrwatego narazenia na oddziatywanie wysokich
temperatur.

Produkt jest wrazliwy na temperatury ujemne.

Okres przydatnosci wyrobu wynosi 12 miesiecy od daty produkgji.

Prace prowadzi¢ zgodnie zwarunkami technicznymi, instrukcja
producenta, normami i wtasciwymi przepisami BHP dla produktéw
zawierajacych asfalt. Informacje o postepowaniu w przypadku
wystgpienia objawdw chorobowych, alergicznych lub podraznienia
skdéry, oczu znajduja sie w Karcie Charakterystyki produktu
(www.izohan.eu).

Pozostatg zawarto$¢ produktu i pojemnik przekaza¢ do firm
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Nie stosowac produktu na
papy smotowe, smote oraz pokrycia wykonane z onduliny.

Przed uzyciem zapoznac sie ze szczegdtowymi warunkami stosowania
produktu. Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw
w ramach naszych warunkdéw sprzedazy i dostawy.

ZALECENIA OGOLNE

Dane techniczne iinformacje o sposobie stosowania podane sa dla
temperatury 23°C+2°C iwilgotnosci wzglednej powietrza 55%.
W innych warunkach czas wigzania (schniecia) moze ulec znaczacej
zmianie. Swiezo natozong warstwe podczas wigzania nalezy chroni¢
przed wysoka temperaturg, silnym storicem, deszczem, mgly i
mrozem.

Podane w niniejszej karcie zuzycie produktu zalezy od przygotowania
podtoza.

Producent nie ma wptywu na niewfasciwe uzycie materiatu, jego
zastosowanie do innych celdw lub w innych warunkach niz wyzej
opisane. Gwarancjg objeta jest tylko jako$¢ dostarczonego wyrobu.
Prawidtowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie
podlega naszej kontroli.

Producent ani jego upowazniony przedstawiciel nie moze ponosic¢
odpowiedzialnosci za straty poniesione wskutek nieprawidtowego
uzycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upowaznieni sa do przekazywania informacji
technicznych tylko i wytacznie zgodnych z niniejszg kartg techniczna.
Informacje rézniagce sie od informacji zawartych w niniejszej karcie
winny by¢é potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy zasiegna¢ porady producenta.
Niniejsza karta techniczna produktu jest obowigzujgca i zastepuje
wszystkie poprzednie.
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